
 

 

 
 

 

  

 

 

    
 

Наименование Согласно 
стандарта 

Ед. 
изм. 

Значение 
 

     Допуск по толщине     UNI EN 324-1 – UNI  
            EN 14323 

mm ± 0,3 
 

      Длина и ширина    UNI EN 324-1 – UNI  
           EN 14323 

mm ± 5 
 

Допуск на 
прямолинейность 

UNI EN 324-2 mm/ m 1,5 
 

Перпендикулярность    
краев 

UNI EN 324-2 mm/ m 2 
 

Плоскостность (только 
на сбалансированных 

поверхностях) 

UNI EN 14323 mm/ m ≤ 2 
 

     Повреждение края UNI EN 14323 mm ≤ 10 
 

    Точечные дефекты UNI EN 14323 mm²/ m² ≤ 2 
 

   Продольные полосы UNI EN 14323 mm/ m ≤ 20 
 

 


